
 

 

 

Detailzeichnung 

Attika-Abschluss mit  

Wecryl Dachabdichtungssystem 
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Untergrund 

1 z. B. Beton, mechanisch vorbereitet 

Grundierungsebene  

2 z. B. Wecryl 176, -176 K 

Technische Empfehlung 

3 Wecryl 810 (Kleber für Tropfblech) 

4  Tropfblech, angeschliffen und gereinigt m. 

 WestWood® Reiniger 

 

 

Abdichtungsebene  

Detailabdichtung 

(Attika) 

5  Wecryl R 230 thix 

6  WeVlies 

7  Wecryl R 230 thix 

Flächenabdichtung 

5  Wecryl R 230 thix 

6  WeVlies 

7  Wecryl R 230 thix 

 

Nutzebene 

8 Wecryl 488 + WestWood® Chips 

 (Rutschhemmung bis R 10)  
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